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VOTRE GUIDE : JANDRI.
SIGNE PARTICULIER,
LE CUIR DANS LA PEAU.

Chez Jandri, notre moteur, c’est notre

passion pour le cuir.

Et avant de vous inviter a prendre place sur
nos siéges, nous voulons vous faire voyager
dans ce monde qui est le notre, celui du cuir.
Le cuir est une matiére naturelle, vivante,
sensible, que
nous traitons
selon des
méthodes
artisanales.
| Un bon siége
en cuir doit

non seulement

résister a la traversée du temps, mais méme
s’embellir au fil des années.

Dans cette optique les prix de nos siéges ne
sont donc pas des prix « charter » mais
cependant calculés pour le meilleur rapport
qualité / prix.

Ceux qui renonceront a acheter du Jandri
économiseront peu, mais a l'arrivée,
perdront beaucoup.

Ne ratez pas ce départ... suivez le guide...



B LE CUIR,UNE HISTOIRE QUI
BEAVU LE JOUR
DANS LA NUIT DESTEMPS.

Remontons le fleuve du passé.

Le cuir est de la peau conservée, utilisée
depuis des siécles par 'lhomme pour se
protéger et se vétir.

La peau ne devient cuir qu’apreés
tannage.

Des fouilles archéologiques ont mis a
jour des installations préhistoriques
de tannage et ont découvert, dans les
tombeaux de la vallée du Nil, des cuirs
‘fannés et teints remontant a 7000 ans.
Cet attachement naturel de 'homme au
cuir se comprend aisément puisque
cette matiére est I'heureuse synthése
de propriétés précieuses en tous temps.
‘Des propriétés : pratiques (souplesse,
flexibilité, solidité, adaptabilité,
_r-*_é_sf-istance, respiration, facilité
d’entretien, insensibilit¢ a I'humidité
et stabilité dans la forme )et
“esthétiques ( beauté, élégance et style).
‘Qui dit mieux ?
H Aucun laboratoire de recherches n'a pu
 a ce jour lui substituer un matériau
synthétique réunissant les mémes
qualités.



VISITE GUIDEE
AU TRAVERS LE LA PEAU.
Poil Pour bien comprendre le cuir, il faut

d’abord comprendre la peau.
La peau est principalement

—
EPIDERME Muscle

horripilateur
constituée de 3 couches successives
ARl Edgg?i%are trés différentes dans leur
DERME structure.
Glande L’'épiderme :
CHAIR sébacée Il constitue le « vernis » de la peau.
C’est de cette couche que provient
TISSUS SOUS CUTANES Cellules graisseuses |3 robe de I'animal. Les poils sont

implantés dans les graines qui, apres
avoir traversé |’épiderme, s’implantent en
profondeur dans le derme.

Cette partie de la peau ne représente pas

d’intérét pour le cuir et sera éliminée en cours de

o transformation.
VY4 Le derme:
} Il constitue le cceur de la peau et donc le
cceur du cuir.

Il se compose de deux parties :

* La fleur, dense, compacte et poreuse forme 'ame
du cuir en lui assurant 'essentiel de sa
résistance mécanique a la traction, a la
déchirure ou au pochage.

* La sous fleur en fait la chair, qui apres
tannage devient crodte, est un tissu de
fibres laches ayant la consistance d'un
buvard et une résistance moindre. Elle a
son importance puisque cette crolte
représente une réserve en eau et
en graisse qui évite, dans la durée, que
le cuir ne se desséche et ne perde ainsi de sa
souplesse naturelle.

\

%4 Les tissus sous-cutanés :

L

Formés de graisses et de chairs ils sont éliminés
en cours de transformation par des procédés
mécaniques.



LE BON CIRCUIT
POUR TROUVER LES BELLES PEAUX.

Cap sur ’animal :

tous les animaux ont une peau de qualité puisqu’il s'agit d’'un produit
naturel. Mais comme pour les hommes, Dame Nature ne donne pas les
mémes atouts a tous.

De plus, les conditions de vie (les troupeaux négligés donnent des
qualités de cuir moindres) et climatiques interyiennent aussi sur I'état
de I'animal.

Pour un connaisseur tout se lit sur la peau.

Les plis, les veines, les rides... renseignent exactement sur le passé des
bétes : comment, ol et combien de temps elles ont vécu, si elles étaient
paresseuses et grasses, vives et maigres. Tout laisse des cicatrices sur le
cuir (blessures de fils de barbelés, piqlres d’insectes, césarienne...).

A peine 10% des peaux examinées seront retenues par les connaisseurs.

Les critéres pour suivre le bon chemin qui méne aux belles
peaux sont donc les suivants :

Le climat :

les climats chauds et humides sont souvent sources de maladies ou
de piqlres qui amoindrissent la qualité de la peau en abimant son état de
surface.

Les climats tempérés de type européen sont les meilleurs.

~_2.l’age :

vle terme « vachette » dans le métier regroupe tous types de bovins quel
£ que soit leur age. Mais pour obtenir un cuir de qualité, la peau ne doit pas
étre choisie ni trop jeune, pour éviter une texture insuffisamment formée
qui se distendrait a 'utilisation, ni trop vieille, car on multiplierait’
ainsi les risques d’égratignures et de marques en surface.
L’ idéal se situe donc entre 28 et 42 mois, I'age auquel la fleur est
parfaitement constituée sans pour autant étre abimée.

3. La provenance : .

les conditions d’élevage jouent également un réle tres
important, les bétes étant avant tout exploitées, gy

pour leur lait, leur viande, et non pour leur «/l

peau. _ s ey g
Cependant dans les pays ou les =t
métiers du cuir sont restés tradition= i o b
nels, tels que I’Allemagne, la Suisse,

I'Autriche et [I'Ecosse,

une plus-value est_

accordée aux éleveurs sig

la peau est de bonne ™

qualité. Cela incite donc

ces derniers a mieux soigner leurs

animaux et notamment a éviter |uti-

lisation

de barbelés comme clétures.
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LA TANNERIE, ETAPE PAR ETAPE.

La peau animale est un tissu fibreux contenant 70 a
75% d'eau, d'ou sa tendance naturelle a une
putréfaction rapide. Le travail du tanneur a pour but
de transformer les peaux appelées « peaux en poils »
en cuir imputrescible, teint et fini.

7.7 Le stockage :
Aprés I'abattage, les peaux
sont salées et stockées en
tannerie.
Le sel permet d’éviter une
putréfaction trop rapide de
la peau en poils en lui faisant
perdre une partie de sa
teneur en eau.
C’est ensuite que commen-
cera une série d’opérations
destinées a préparer la peau
au tannage.

Le travail de riviéere :
A * Trempe ou reverdissage :
Pour ramener les peaux a
leur état primitif de
souplesse, les débarasser des
produits de conservation
provisoires et des impuretés,
soit on les trempe dans
I'eau courante ou dans des cuves, soit on les bat dans
des tonneaux a fouler.

B « Epilage :

La peau est ensuite dépilée par gonflement alcalin
(chaux + sulfure de sodium) qui dilate les pores et
libére le poil ; I'épiderme est du méme coup éliminé
(pelanage).

C » Echarnage :

Les tissus sous-cutanés sont également éliminés au
cours de I'écharnage par action mécanique.



D « Refente :

La peau n’étant pas de méme épaisseur sur toute
sa surface, elle est refendue a 'aide de scies a
lame sans fin. La partie externe sera constituée de
la fleur et d’'une mince épaisseur de crolte
(partie la plus précieuse, appelée "pleine fleur").
Dans la partie restante, c6té chair, appelée croite,
plusieurs refentes serviront a faire des cuirs
appellés "cuirs techniques”.

E » Déchaulage :

Pour achever ce travail de préparation, le tanneur
procede ensuite au déchaulage afin d’éliminer, par
un traitement acide, les substances alcalines
utilisées lors de I'épilage.

F » Confitage :

La peau est décrassée lors du confitage par
une action bio-chimique.

G * Picklage :

La peau est préparée au tannage par le picklage
qui est une acidification progressive.

Cette préparation terminée, le tanneur va
pouvoir enfin commencer la principale étape de
transformation de la peau en cuir.

e > @;ﬁ% > B > [ > [T
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Salage Magasins des Trempe ou Pelanage (pour relacher
(conservation) cuirs en poils recerdissage les poils et la chair)
(dissoudre le sel)

Enzymes H20/acides
v v v
Peau en tripe < < it <
préte au tanage l |
ettt
év. confitage (pour Déchauler év.refendre Epilage et

relacher la structure) (neutraliser) (en tripe) écharnage



‘~77 Le tannage :

Les méthodes de tannage sont variées.
Dans I'antiquité, les peaux étaient laissées en
macération dans des bains a4 base d’écorce
de pin ou de chéne, et ce durant 2 a 3 ans.
Cette méthode, excellente quant a la qualité
obtenue, s’est perpétuée jusqu’a nos jours.
Au début du 20 *™ siécle, I'apparition des
foulons a permis, par brassage simultané, de
ramener le temps de « tannage végétal » a
3 semaines, avec utilisation de tanins naturels
(chéne, chataignier, mimosa ...).

A * Tannage végétal :

Ce tannage lent permet d’obtenir des cuirs
marron clair, assez rigides, généralement
utilisés pour la sellerie ; mais leur raideur les
rend impropres 2 la fabrication de siéges.

B « Tannage végétal mixte :

L'utilisation de ce méme procédé de tannage
mais avec adjonction de sels de chrome
permet d’obtenir un cuir de grande
souplesse. Tous les cuirs auront alors, apres
tannage, une teinte uniformément grisatre.

C » Tannage synthétique :

Une autre méthode, de plus en plus
employée mais de moindre qualité, est le
tannage synthétique, par adjonction de
produits chimiques.
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